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STRESZCZEI\-IE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

TemaĘka roąprawy doktorskiej doĘczy magnetycznych

materiałów polimerowo-nieorganicmrych zbudowanych na bazie czętek tlenków

żelaza z wykorzystaniem metody polimeryzacji rodnikowej RAFT/TvIADTX oraz dwóch

strategii: ,,szszspieńaod'o oraz forrrrowania in situ.

W Rozdziale 1 części literaturowej ro?prźrwy pruedstawiono podstawowe

załażenia metod polimeryzacji z odwracalną dezaktywacją oftlz szczegółowo

omówiono metodę polimeryzacji RAFT. W Rozdziale 2 opisano sftategie stosowane

do formowania hybryd organiczno-nieorgarricznych oruzprzykłady ustosowania tych

strategii w odnięsieniu do materiałów zbudowanych z tlenków żęlaza i polimerów

zsyntezowanych metoĄ RAFT.

W części badawcz-ej omówiono procedury opracowanych metod otrzymywania

trzech rodz.ajów magleĘczrtych hybryd polimerowo-nieorganicznych. Za pomocą

strategii ,,szcz.epienia od" ofi:irymafio dwa rodzaje hybryd polimerowo-nieorganicntych

(RozdziĄ 3 i 4). W pierwszym rdzenie magnetytu pokryto powłoĘ

siloksanową zawierającą terminalne grupy aminowe, które następnie wykorzystano

w celu kowalencyj nego przyłąsz.enia ditiowęglanu etylowego (Rozdział 3). W drugim

, cąstki magne§ću poĘĄo warstwą ńota, któą następnie zrnodyfikowano

ditiowęglanem wykorzystując zjawisko adsorpcji chemicznej disulfidów na złocie

(Rozdział 4). §/ ten sposób otzymano dwa rodzaje cząstek magnetycznych

zawierających czynniki pfzeniesienia łańcucha RIĄITTA{r{DIX (ditiowęglany) na

powierzchni. Warstwy polimerowe wokół rdzeń magnetycznych syntezowano metodą SIP

z handlowo dostępnych (styrełr, akrylan etylu, akrylan bułlu) gruz zsyntezowanych

monomerów winylowych. Zastosowanie strategii ,,szczepienia od" doprowadziło do

uzryskania aglomeratów cąstek magnetycznych otoczonych powłokami polimerowymi

o właściwościach magnetycz.nych, kompleksujących i bakteriobójcrych o wymiarach od

50 do 200 nm.

w Rozdziale 5 opisano wyniki badati dotyczących opracowania metody

otrzymywania superparamagneĘczrrych, stabilnych w rozŃlotach wodnych

nanocąstek polimerowo-nieorganiczrrych o zdefrniowanych rozmiarach.

Wykorzysfując technikę RAFTA{ADIX zsyntezowano szereg dihydrofilowych

kopolimerów blokowych zawierĄąsych blok poli(glikolu etylenowego) i blok

poli(kwasu winylofosfonowego). Z,ewnęanry łańcuch poli(glikolu eĘlenowego)
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apewnia nanohybrydom dobą rozpu§z§załność w wodzie i poprawia ich

biokompatybilność, a występowanie wielu grup fosfonowych w bloku wiąĘcym

kopolimeru gwarantuje silne oddziaływanie z jonami Fe3* i Fe2*. Kopolimery PEG-&-

PVPA wykorzystano do otrzrymania nanohybryd polimerowo-nieorganicznych.

Przeprowadzone badańa potwierdziły, że otrzymane mńeńaĘ ffiłorzĄ stabitne

roztwory koloidalne w wodzie, są superparamagnetyczne w temperaturze pokojowej

oraz hemokompatybilne.

W części eksperymentalnej przedstawiono metody, które stosowano w celu

idenĘfikacji i charakterysĘki ottzymarrych związków i mateńałów (Rozdział 6) otaz

szczegółowe procedury otrz.ymywarria nanohybryd polimerowo-nieorganicznych

metodami ,,szcrnpieńa od" (Rozdział 7) i formowania in situ (Rozdział 8).
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